
 

 

 
 

    

Informations    Client 

Nature de l’échantillon :  
Alliage RoHS SN100‐403C 

 

Echantillon:                     GENETEC 

DATE : 04/03/2024   

Référence Interne : 2024‐T04/1   

     

Alliage  Résultats en %  Valeurs recommandées 
maxi ou compris entre 

Commentaires 

Etain ‐ Sn (%)  99.2  98.3 – 99.6   

Plomb – Pb (%)  0.054  0.100     

Cuivre – Cu (%)  0.63  0.40 ‐ 0.85   

Argent – Ag (%)  0.0166  0.100   

Cadmium – Cd (%)  <0.0005  0.002   

Antimoine – Sb (%)  0.0204  0.05   

Bismuth – Bi (%)  0.0003  0.1   

Fer – Fe (%)  0.0021  0.030   

Zinc – Zn (%)  <0.0004  0.005   

Aluminium – Al (%)  <0.0001  0.002   

Arsenic – As (%)  0.0060  0.03   

Nickel – Ni (%)  0.0221  0.01 ‐ 0.100   

Or – Au (%)  0.0016     

Indium – In (%)  0.0019     

Germanium –Ge (%)  <0.0040  0.100   

     

     

 

 

 

Signature : 

COSTE Frédéric 
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